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РУКОВОДСТВО
по применению
 преобразователя ржавчины Элкон-П
Поверхность очистить от грязи, рыхлую и пластовую ржавчину удалить металлической щеткой. Нанести Элкон-П кистью, валиком или тампоном два раза с промежуточной сушкой. Защитное лакокрасочное покрытие наносят после полного высыхания (не менее 30 мин). Водой не смывать. Возможно появление белого налета из преобразованной ржавчины. Расход: 60-80 г/кВ. м.В случае неполного удаления ржавчины обработку повторить.
